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Группа Ж10

Г О С У Д А РСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЦЕМЕНТЫ

Классификация

Cements. Classification

ГОСТ 
23464-79

Постановлением Государственного комитета СССР по долам строительства от 
29 декабря 1978 г. Nt 265 срок введения установлен

с 01.07.79

1. Настоящий стандарт распространяется на цементы и уста­
навливает их классификацию.

2. В стандартах и технических условиях на цементы конкрет­
ных видов допускается дополнительная классификация, связанная 
со специальными областями их применения.

Рациональные области применения цементов в строительстве 
приведены в рекомендуемом приложении.

3. Цементы классифицируют по следующим признакам:
по виду клинкера и вещественному составу;
прочности при твердении;
скорости твердения;
срокам схватывания;
нормированию специальных свойств.
4. Классификация цементов по виду клинкера и вещественному 

составу.
4.1. Цементы на основе портландцементного 

клинкера
4.1.1. Цементы на основе портландцементного клинкера по ве­

щественному составу, в зависимости от содержания и вида актив­
ных минеральных добавок, подразделяют на цементы:

без активных минеральных добавок — портландцемент;
с активными минеральными добавками не более 20%—порт­

ландцемент с минеральными добавками;
с добавками гранулированного шлака свыше 20%—шлако- 

портландцемент;
с активными минеральными добавками свыше 20% — пуццола- 

новый портландцемент.
4.2. Цементы на основе глиноземистого (высокоглиноземисто-

Издания официальное
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ГОСТ 23464—79

ге) клинкера: глиноземистый, высокоглиноземистый и гипсоглино­
земистый цементы.

5. Классификация цементов по прочности при твердении: 
высокопрочные—марок 550, 600 и выше;
повышенной прочности — марка 500;
рядовые — марки 300 и 400;
низкомарочные — ниже марок 300.
6. Классификация цементов по скорости твердения: 
обычные с нормированием прочности в возрасте 28 суток; 
быстротвердеющие с нормированием прочности в возрасте 3 и

28 суток;
особобыстротвердеющие с нормированием прочности в воз­

расте 1 суток и менее.
7. Классификация цементов по срокам схватывания: 
медленносхватывающиеся, с началом схватывания более 1 ч

30 мин;
нормальносхватывающиеся, с началом схватывания от 45 мин 

до 1 ч 30 мин;
быстросхватывающиеся, с началом схватывания менее 45 мин.
8. Классификация цементов по нормированию специальных 

свойств.
8.1. Цементы, к которым не предъявляют спе­

циальных требований.
8.2. Цементы, к которым предъявляют специальные требова­

ния по сульфатостойкости, объемной деформации при твердении, 
тепловыделению, декоративным свойствам.

8.2.1. По сульфатостойкости — согласно ГОСТ 22266—76.
8.2.2. По объемной деформации при твердении: 
безусадочные, с величиной расширения в 3-суточном возрасте

не более 0,1% при испытании по ГОСТ 11052—74;
расширяющиеся, с величиной расширения в 3-суточном воз­

расте более 0,1% при испытании по ГОСТ 11052—74;
напрягающие, для которых нормируется энергия самонапря- 

жения.
8.2.3. По тепловыделению;
низкотермичные, с величиной тепловыделения в 3-суточном 

возрасте не более 230 Дж/г (~55 кал/г), в 7-суточном возрасте 
не более 270 Дж/г («65 кал/г) при испытании термосным ме­
тодом;

умереннотермичные, с величиной тепловыделения в 7-суточ­
ном возрасте не более 315 Дж/г («75 кал/г) при испытании 
термосным методом.

8.2.4. По декоративным свойствам:
цветные, для которых установлен эталон цвета;
белые, со степенью белизны не менее 68% абсолютной шкалы.
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Рациональные области применения цементов

Классхфикаомоиные признаки 
демевто» Освовное наэваченяе Допускается пркиеиеаме

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рекомендуемое

Не рекомендуется

ГО
С

Т 23444—
7Т

Портландцемент, порт­
ландцемент с минераль­
ными добавками

Для бетонных, железобе­
тонных сборных и монолит­
ных конструкций

Для бетонов со специ­
альными свойствами при 
условии дополнительной 
проверки специальных 
свойств цемента

В бетонах и конструкциях 
со специальными свойства­
ми без дополнительной про­
верки специальных свойств 
цемента

Шлакопортландцемент

2
2

Для бетонных и железо­
бетонных сборных изделий, 
подвергаемых пропарке, мо­
нолитных «массивных» бе­
тонных н железобетонных 
надземных, подземных и 
подводных конструкций при 
действии пресных и мине­
ральных вод

То же Дли морозостойких бето­
нов с Мрэ более 200; для 
тяжелых бетонов, твердею­
щих при температуре ниже 
+ 10* С при отсутствии обо­
грева; для конструкций, 
подвергаемых попеременно­
му увлажнению н высуши­
ванию

ПуццолановыЙ порт­
ландцемент

Для подземных и подвод­
ных конструкций, эксплуа­
тируемых в условиях дейст­
вия мягких пресных вол и 
при сульфатной коррозии

Для надземных кон­
струкций, эксплуатируе­
мых в условиях повы­
шенной влажности

В морозостойких бетонах; 
при твердении бетона в су­
хих жарких к зимних усло­
виях; в условиях попере­
менного увлажнения и вы- 
сушкваний
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Основное назначение
Классафпацвоияые првзкаки 

цементов

СО 
ж !ш

Z<(|

ГлниоземистыА Для быстротвердеющнх 
бетонов, аварийно-ремонт­
ных работ, для жаростой­
ких бетонов, для работы в 
условиях сернистой а грее

•X
3

2 «о
9 си X ы

сии
•в X
X
8 к

h Высокоглнноземистый Для жаростойких бетонов

&
3 
£

оя
8
«5 
X

Г ннсоглнноземистый Для безусадочных и рас­
ширяющихся водоиепрони 
цаемых бетонов, гидроизо­
ляционных штукатурок

Высокопрочные марок Для бетонов марок М5О0
X 550, 600 и более н более
жX Повышенной прочно- Для бегонов марок М400
йо. о

стн марки 500 и М450, а также марок 
М300 в М350 при повышен-

S S ной отпускной прочности
ер х Рядовые марок: Для бетонов марок
сх си 400 М200-М350 и MI50 при по-

рО
ЧН

О
С

ТЪ
 Г

!

« 
£

300

вишенной отпускной проч­
ности

Для бетонов марок не бо­
лее MI50 и строительных 
растворов

С Ннзкомарочные 
ниже марки 300

Для строительных рас­
творов и бетонов марок 
М100 и менее
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Продолжение

Допускается применение lie рекомендуется

В массивных конструкци­
ях; конструкциях, твердею­
щих при температуре более 
+25° С

Для зачеканки швов л 
раструбов при рабочем 
давлении до 10 атм, со­
здаваемом в течение 24 ч 
с момента окончания за- 
чеканки

Для строительных работ 
при температуре ниже 0°С 
без обогрева. Для конструк­
ций, эксплуатируемых при 
температуре более 80е С

Для бетонов марок
М400 и М450

Для бетонов марок
М200, М350 и М500

Для бетонов марок 
М400

Для бетонов марок 
М200 и строительных 
гворов

менее

менее 
рас-

Для бетонов марок 
менее М200 и строитель- 
пых растворов

и
Для бетонов 
более

марок М400

Для бетонов 
не более М250

марок Для бетонов 
51250

марок более

Для
М150

бетонов марок Для бетонов 
М150

марок более

ГО
С

Т 23464—
79
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Кл*ссафак«щи>якм амамки
Осноако* ваэвачеявецемевто*

Обычные Для всех видов строи­
тельных работ, где ке

К 
я цредъявляются особые тре-
5 бования к скорости твердо-
S вия бетона, раствора, изде-
2н Быстр отвердеющие

ли я
Для бетонов сборных кон-

л

1

струкцнй с повышенной от­
пускной прочностью к моно­
литных конструкций

Особобыстротвердею- Для аварнйно-восстано-
и щие внтельных работ; для бето­

нов, к которым предъявля­
ются высокие требования пб 
темпам начального тверде­
ния в нормальных условиях

Медленносхватываю- Для бетонов, растворов

ОЕ

щиеся и изделий с длительным 
циклом транспортирования, 
укладки и формования

1 Нормальносхватываю- Для всех видов строк-
% щнеся тельных работ, где не
е предъявляются особые тре-
и бования по срокам схваты-
вX вания

&
U) Бмстросхватывакмцие- Для бетонов, растворов н

ся изделий с ускоренным цик­
лом укладки н формова­
ния
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Продолжение

замедленным циклом уклад* 
кн н формования

Дояусмется прямеиевяе Не рекомендуется

- Для бетонов, растворов 
и изделий с ускоренным 
циклом твердения

Для бетонных н же­
лезобетонных сборных 
конструкций

Для строительных рас­
творов

Для сборных железо­
бетонных конструкций с 
применением кратковре­
менного пропаривания

Для монолитных бетонов 
и сборных железобетонных 
конструкций с применением 
пропаривания по обычным 
режимам

- Для бетонов, растворов 
и изделий е нормальным н 
ускоренным циклом уклад­
ки и формования

Для бетонов, растворов 
н изделий с замедленным 
нлн ускоренным циклом ук­
ладки и формования

— Для бетонов, растворов 
н изделий с нормальным и
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I

Основное иаавачемяеКлессмфимацноммые примаки 
цемевтов

се п

1 
£ 
ё

-е- 
$ ►» и

Сульфатостойкий 
портландцемент и суль­
фатостойкий портланд­
цемент с минеральными 
добавками

Сульфа тостойкне 
шлаколортландцемент н 
пуццолановый портланд­
цемент

Для конструкций из суль 
фатостойкого и морозостой­
кого бетона

Для сульфатостойкнх бе­
тонов

с ее■ 
sj

5 *
Безусадочные Для бетонов, предкаэна 

ченных для омонолнчнвания
ф is стыков
g Расширяющиеся Для бетонов, лредказна-
А ченных для омонолнчнвания
3 ии й» стыков н водонепроннцае-
3 2 ж мых конструкций
£ X Напрягающиеся Для самонапряженныхи

го
конструкций

». ф
§з

Ннзкотермнчные Для ннзкотермнчиых бе* 
тоновЕ ц а>

Л 3 х Н ® х
Умереннотермичные Для умерениотермичных 

бетонов
»5 ф 2
Hi

Белые и цветные Для растворов и бетонов, 
предназначенных дли архи*

а тектурио-отделочных работ
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Продолжение

Допускается применение На рекомендуется

Для иизкотермичного 
бетона

Для иизкотермичного 
бетона

Для обычных бетонов, к 
которым не предъявляются 
требования по морозостой­
кости к сульфатостойкостн

Для морозостойкого бе­
тона н бетона, подвергаемо­
го попеременному увлаж­
нению и высушиванию без 
применения специальных
мер

Для бетонов, предназ­
наченных для омонолн- 
чнвання стыков

Для обычных бетонов

То же

»

—

Для обычных бетонов

То же g

— Для обычных бетонов

а
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